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Molto più resistenti e molto più elastici. La tabella mette a confronto le caratteristiche tecniche dei tessuti AEGIS con le reti in fibra di vetro e polipropilene finora impiegate sugli elementi non strutturali degli edifici
La prima riga indica i differenti pesi al metro quadro. Per‘Resistenza a trazione’ si intende invece la forza necessaria per arrivare al limite di rottura, valore espresso in kilo Newton al metro lineare di tessuto (moltiplicando per 100 si ottengono i più noti kg al metro lineare).

‘Allungamento’, espresso in percentuale sulla lunghezza iniziale del campione, segnala la deformazione che il tessuto subisce prima di strapparsi. AEGIS-ZEUS si allunga del 26,5% prima di rompersi, la rete in fibra di vetro del 4% e così via.

Le direzioni "longitudinale" e "trasversale" indicano infine il tessuto usato come test è stato ritagliato dalla pezza nel senso della lunghezza o in quello dell’altezza.
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